
昆明理工大学2013年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：859                考试科目名称 ：材料科学基础           

考生答题须知

1． 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

2． 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

3． 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

4． 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

	一、名词解释（每题3分，共30分）
1、布喇菲（Bravais）点阵     2、体心正方结构
3、固溶体                   4、包晶转变
5、偏析                     6、平衡分配系数

7、上坡扩散                 8、储存能

9、惯习面                  10、马氏体相变
二、作图、计算题：（每题10分，共20分）
1、在立方晶胞中绘出(110)、(111)、(112)晶面及[210]、[123]晶向。
2、某面心立方晶体的可动滑移系为
[image: image1.wmf]]

10

1

)[

1

11

(


（1）指出引起滑移的单位位错的柏氏矢量，并说明之。

（2）如果滑移是纯刃型位错引起的，试指出位错线的方向。

（3）指出在上述情况下滑移时位错线的滑移方向。

（4）假定在该滑移系上作用一大小为0.7MPa的切应力，试计算单位刃型位错线受力的大小和方向（设晶格常数为a =0.2nm）。

三、简答题（每题10分，共50分）
1、简述晶体特征。
2、铸锭的一般组织可分为哪几个区域？写出其名称，并简述影响铸锭结晶组织的因素。
3、简述离子化合物结构的Pauling规则。

4、简述菲克第一定律和菲克第二定律的含义，写出其表达式，并标明其字母的物理含义。
5、再结晶过程中形核和长大与凝固过程中形核和长大的主要区别是什么？ 

四、综合分析题（第1题20分，2、3题每题15分，共50分）
1、Fe-Fe3C相图
（1）画出Fe-Fe3C相图，并用组织组成物填写相图。

（2）依据此相图分析wc=1.2％的铁碳合金自液相至室温的平衡转变过程，并画出此成分合金室温下的组织示意图，计算该合金室温时相组成物的质量分数。
2、钨板在1100℃加工变形和锡板在室温加工变形时，它们的组织和性能会有怎样的变化？（已知，钨的熔点为3380℃，锡的熔点为232℃。）
3、从微观结构说明合金强化的主要机制，并举出实例。
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